
CODIGO ESPESOR LONGITUD RESISTENCIA A LA 

TENSIÓN

ELONGACIÓN RECUBRIMIENTO DE 

ZINC

Mn Si S P

BCN1760 3mm 60mm 754MPA 5.77% 0 0.31% 0.08% 0.02% 0.02%

BCN1770 3mm 70mm 711MPA 4.50% 0 0.31% 0.08% 0.02% 0.02%

BCN1870 3.4mm 70mm 690MPA 5.73% 0 0.31% 0.08% 0.02% 0.02%

BCN20100 4.4mm 100mm 732MPA 6.68% 0 0.31% 0.08% 0.02% 0.02%0.05%

PUNTAS

C

0.05%

0.05%

0.05%
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